
ПРОТОКОЛ 
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№3389/498 от 
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МОТОРНОЕ МАСЛО НЕФТЕСИНТЕЗ. 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

SAE 15W-40, API CI-4/SL

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ДАЛЬНЕЙШАЯ 
ЭКСПЛУAТАЦИЯ 
БЕЗ ЗАМЕНЫ МАСЛА

DYNAMIC PREMIUMDYNAMIC PREMIUM

200 мч

11% 

18,5%

ОТСУТСТВУЮТ

НАРАБОТКА МАСЛА

ИЗМЕНЕНИЕ ВЯЗКОСТИ
ПРИ 100 ⁰С

ИЗМЕНЕНИЕ
ЩЕЛОЧНОГО ЧИСЛА

ЭЛЕМЕНТЫ
ИЗНОСА

ОТЛИЧНЫЕ
МОЮЩИЕ
СПОСОБНОСТИ

ОТЛИЧНАЯ
ТЕРМИЧЕСКАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ

ВЫСОКО-
ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПРИСАДКИ

Опыт применения: 
бульдозер 
ЧЕТРА Т-40


